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CONSERVACIO-RESTAURACIO DE LEXVOT DEL MODEL
DEL XABEC DE TRES PALS PROCEDENT DE LERMITA
DE SANTA CRISTINA DE LLORET

Ta restauracié del Xabee ha significat per al Departament
de Restauracid del MMB, um repte professional, a causa de
la complexitat, i de 1'estat en que es trobaven els materials
que formen ¢l model

Intervencions anteriors poc acurades i unes condicions
ambientals adverses, havien accelerat la degradacio de la
peca,

Després d'una neteja superficial, varem passar diversos
mesos comprovant visualment I'exterior, i amb
microcimercs digitals 'interior. $'hi van for una série de
fotografies en blane i negre, en color, i amb pel-licula
d'infrarojos. Fs va observar el model sota Tum ultraviolada
i es van treure mostres microscopiques de la policromia
per ser analitzades.

Amb els resultats de les observacions, proves i analisis es
va realitzar un diagnostic de Vestat de conservacio i
paral-lelament es va dissenyar un pla estraégic de
Conservacio - Restanracio,

1l Xabec, construit amb diferents classes de fusta i unides
totes les seves peces amb claus de ferro forjat, presentava
un estat lamentable, i amenagava la pérdua itegral de la
pega. L'oxid de ferro destruia els claus de forja 1 la fusta
que hi havia al voltant

L2 fusta, que no estava en contacte amb 1'oxid, preseniava
un atac de xilofags. En alguna petita peca del model, la
fusta havia arribat a desaparéixer totalment, conservant-se
només la capa de policromia.

Fssent Ta conservacio de la pega el primer objectin de (ots
els plans de restauracia, estava clar que la primera actuacié
en el Xabec, era aturar-ne la deterioracic que estava sofrint
i estabilitzar ne els materials.

El primer pas que es va fer va ser la desinsectacié per
andia. Aquest és ¢l procediment més cficag per a
I'eliminacid total de tota la familia dels Anobinm .
La consolidacio general 1 punwal de Ia fusta del model es
va realitzar amb resina acrilica i resina epoxi de dos
components.

L'eliminacio de 1'9xid es va fer de forma mecanica, i una
vegada eliminada la capa de corrosio es va aplicar una
capa d'inhibicié per neutralitzar els factors de corrosié. A
continuacié es va aplicar una capa protectora per salva-
guardar el ferro del contacte directe amb el medi.
L'examen de la pega ens va aportar, entre d'altres, una

dada que va ser vital per al procés de restauracio:

La qualitat dexecuci6 técnica | artistica entre la policromia
i el model deixava fora de dubtes que no havien estat
realitzats per la mateixa persona. Mentre I'autor del model
demostrava uns bons coneixements técnics i una notable
sensibilitat artistica, la policronzia era de molt baixa qualitat.
Aquesta informacié ens va fer pensar e la possibilitat
que existis una policromia original sota una repintada
posterior.

Els resultats de les andlisis de les mostres de pintura van
confirmar la ostra teoria: hi havia dues capes de pintura;
el que calia comprovar era la uantitat de pintura original
que hi havia, i 'esiat en que es irobava

Es van fer petites proves de neteja en diferents parts del
casc, 1 els resultats van ser sorprenents: la policromia ori-
ginal aparcixia en totes les proves 1 la seva qualitat era
malt superior.

Es va prendre la deasio de retrar-ne (ol ol repintat, sent
conscients que s'anava a canviar la imatge i Vaspecie que
des de 1785 havia tingut l'exvor,

Al mirall de popa hi ha la inscripcio: 1785 EXVO ME
FECIT FRANSISCO. FABREGAS.

Aquesia inscripeié és a sobre de la pintura original, fet
que situa la constriiceio del maodel bastants anys abans de
la data que figura com a ofrena. (Ia inscripeid sha
‘mantingut, al ser una dada documental important )

El fet de trobar una important capa de bruticia adherida
sobre la pinttura original, cos confirma gue ¢l Xabee va ser
construit malt temps ahans, possiblement com a model de
drassana i anys més tard, repiniat i ofert a I'Frmita de
Santa Cristina de Lloret de Mar com exvor.

Restaurades les veles i Iaparell, V'exvot ha recobrat una
unitat artistica § d'execucio que situa la peca com un referent
Gnic en la construccio naval de I'época,

No es coneix cap alire model de la fi del s. XVII o de
principt del . XVII amb la qualita i ¢ rigor écnic que &
aquest.
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